
建築用仕上塗材生産数量（平成11年～平成20年）調査期間：１月１日～１２月３１日

種　類（注1） 　（呼び名）
平成11年
生産量(t)

平成12年
生産量(t)

平成13年
生産量(t)

平成14年
生産量(t)

平成15年
生産量(t)

平成16年
生産量(t)

平成17年
生産量(t)

平成18年
生産量(t)

平成19年
生産量(t)

平成20年
生産量(t)

セメント系薄付け仕上塗材 （薄塗材Ｃ） 57 66 66 196 96 120 129 156 186 248

けい酸質系薄付け仕上塗材 （薄塗材Ｓｉ） 666 427 348 299 300 281 279 253 207 232

合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 （薄塗材Ｅ） 58,200 60,217 65,562 60,020 58,011 58,217 56,789 51,614 45,014 42,696

合成樹脂溶液系薄付け仕上塗材 （薄塗材Ｓ） 522 316 232 182 134 98 77 73 48 892

内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材 （内装薄塗材Ｗ） 21,378 20,112 19,585 18,002 16,000 16,358 16,679 14,696 13,208 9,659

内装消石灰・ドロマイトプラスター系薄付け仕上塗材 （内装薄塗材Ｌ） ― ― ― ― 782 911 1,586 2,191 2,300 2,545

可とう形外装けい酸質系薄付け仕上塗材 （可とう形外装薄塗材Ｓｉ） 0 0 243 256 273 396 461 416 338 333

可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 （可とう形外装薄塗材Ｅ） 12,079 14,064 13,567 13,772 16,629 17,195 16,282 17,146 14,924 15,148

防水形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 （防水形外装薄塗材Ｅ）（単層弾性） 53,404 50,181 46,102 42,806 37,197 34,527 32,110 27,300 27,074 21,759

セメント系厚付け仕上塗材 （厚塗材Ｃ） 10,518 10,916 10,264 10,093 9,332 8,719 10,918 8,953 6,355 4,190

けい酸質系厚付け仕上塗材 （厚塗材Ｓｉ） 119 108 92 64 98 78 74 111 173 124

合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材 （厚塗材Ｅ） 14,402 13,892 14,146 15,953 18,306 18,853 18,276 17,044 16,448 14,722

内装消石灰・ドロマイトプラスター系厚付け仕上塗材 （内装厚塗材Ｌ） ― ― ― ― 58 254 406 220 145 18

内装せっこう系材厚付け仕上塗材 （内装厚塗材Ｇ） ― ― ― ― 471 501 463 422 390 357

吹付用軽量骨材仕上塗材 （吹付用軽量塗材） 1,121 779 1,065 2,286 1,026 836 1,197 1,367 973 801

こて塗用軽量骨材仕上塗材 （こて塗用軽量塗材） 160 105 109 83 83 112 101 105 54 107

セメント系複層仕上塗材 （複層塗材Ｃ） 9 52 1 0 0 0 0 0 0 0

ポリマーセメント系複層仕上塗材 （複層塗材ＣＥ） 1,120 996 1,362 977 969 693 587 473 350 330

けい酸質系複層仕上塗材 （複層塗材Ｓｉ） 2,468 2,504 1,814 1,653 1,701 1,660 1,958 2,100 2,224 2,595

合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 （複層塗材Ｅ） 78,325 73,442 65,939 59,766 53,968 53,942 45,267 46,332 45,303 37,928

合成樹脂溶液系複層仕上塗材 （複層塗材ＲＳ） 375 362 475 310 326 391 42 30 27 8

反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 （複層塗材ＲＥ） 11,711 12,963 12,418 12,533 9,807 8,593 5,269 6,026 5,881 5,342

可とう形ポリマーセメント系複層仕上塗材 （可とう形複層塗材ＣＥ） 54 64 57 57 104 100 115 88 82 69

可とう形けい酸質系複層仕上塗材 （可とう形複層塗材Ｓｉ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

防水形ポリマーセメント系複層仕上塗材 （防水形複層塗材ＣＥ） 151 137 167 114 157 233 447 172 199 135

防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 （防水形複層塗材Ｅ） 28,546 26,752 26,246 25,459 20,749 20,062 19,261 18,696 18,338 16,935

防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 （防水形複層塗材ＲＥ） 1416 268 448 483 677 559 623 543 608 648

防水形合成樹脂溶液系複層仕上塗材 （防水形複層塗材ＲＳ） 290 222 186 254 116 74 81 50 27 25

可とう形合成樹脂エマルション系改修用仕上塗材 （可とう形改修塗材Ｅ） ― ― ― ― 35,601 49,080 52,431 56,362 57,744 57,463

可とう形反応硬化形合成樹脂エマルション系改修用仕上塗材 （可とう形改修塗材ＲＥ） ― ― ― ― 145 291 516 564 713 771

可とう形ポリマーセメント系改修用仕上塗材 （可とう形改修塗材ＣＥ） ― ― ― ― 30 76 155 27 25 12

石材調仕上塗材 （石材調塗材） 13,832 12,902 11,309 11,254 12,352 11,263 9,370 9,349 9,843 8,423

建築用仕上塗材　　 合　計 310,923 301,847 291,803 276,863 295,498 304,473 291,949 282,879 269,201 244,515

会員数 71 70 68 65 64 65 66 69 70 65

（注１）建築用仕上塗材の種類は、石材調仕上塗材を除きJIS A 6909に準じたものです。


